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Hardox® 500 Tuf -kulutuslevy on Hardox®-tuoteperheen
uusin jéisen. Se on saumanaikaisesti sekd erikoisluja etté
erittéin kova, ja sen sitkeys on taattu.

Hardox® 500 Tuf -levyissd yhdistyvdt toisiinsa Hardox®
450- ja Hardox® 500 -terdsten parhaat ominaisuudet.
Lopputuloksena on kulutuslevy, jolle ei l6ydy todellisia
kilpailijoita markkinoilta.

Se on riittGvan sitked kierrdtyskonttien, kuorma-autojen
lavojen, kauhojen ja muiden kovaan kdyttdon tarkoitettujen
tuotteiden valmistusaineeksi. Se soveltuu myds erittdin
kylmiin olosuhteisiin, kuten sen iskuenergia-arvoista

kdy ilmi.

Erinomainen kulutuksen kesto sekd kyky vastustaa lommoja
mahdollistavat pidemmdn kdyttoidn sekd kyvyn kestad
kovia iskuja.

TEKI SEN TAAS

Tavanomaisissa tyoskentelyolosuhteissa kierrdtyskontteihin
ja kuorma-autojen lavoille pudotetaan terdvid ja

painavia esineitd, kuten kierrdtysmetallia tai betonista ja
betoniterdksestd muodostuvaa purkujdtettd.

Hardox® 500 Tuf -terdksen taattu iskuenergia on 27 )
-20°C:ssq, ja tyypillinen arvo 45 ) -40°C:ssa. Silld on myds
poikkeuksellisen pieni Brinell-kovuusvidili: 475-505 HBW.
Hardox® 500 Tuf -terdksen arvioitu suhteellinen kayttoikd
on WearCalc- ja TippCalc-laskelmien perusteella 85-100%
pidempi kuin Hardox® 400 -terdkselld.*

HYVA KONEPAJAKAYTETTAVYYS

Hardox® 500 Tuf -terdstd voidaan hitsata ja
koneistaa samoilla laitteilla kuin muitakin
Hardox®-terdksia ja sen sdrmdyssuositukset ovat
samat kuin Hardox® 450 -terdkselld.
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Maksimipituus 14630 mm

Saat lisdtietoja rajoituksista paikalliselta myyntiedustajalta.

W Mitta-alueiden ulkopuolella

*Laskelmat perustuvat graniitin liukumisesta aiheutuvaan kulumiseen.



