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REGULARNE KONTROLE
Części budynku, gdzie zastosowano arkusze powlekane organicz-
nie, powinny być regularnie kontrolowane. Zaleca się inspekcje 
minimum co dwa lata. Jeśli w powłoce zostaną wykryte jakieś 
defekty, powinny zostać natychmiast naprawione w celu zapew-
nienia długiego okresu użytkowania. Kontrola powinna obejmować 
następujące procedury: 

Kontrola wstępna
Zaraz po montażu należy usunąć z dachu, fasady i systemów ryn-
nowych wszystkie luźne przedmioty, takie jak luźne mocowania, 
nadmiarowe kawałki blachy, pozostałości po wierceniu i inne cząstki 
metalu. Wszelkie uszkodzenia podczas przenoszenia i instalacji albo 
uszkodzenia spowodowane przez mocowanie lub narzędzia spada-
jące na arkusz powinny zostać naprawione tuż po tym, jak zostaną 
odkryte. 

Stan łączników
Sprawdź stan i mocowanie łączników. Uszkodzone lub poluzowane 
łączniki powodują przeciekanie, gnicie i ryzyko korozji. Jeśli łącznik 
jest uszkodzony, on sam i/lub łata dachowa powinny zostać wymie-
nione na mocniejsze. 
 
Stan powłoki
Sprawdź stan powłoki organicznej. Należy pamiętać, by sprawdzić 
również zagłębienia i krawędzie systemu rynnowego. Łuszczenie się 
powłoki, nierówne blaknięcie, pofalowanie i pękanie, jak również 
lokalne zarysowania stanowią oznaki konieczności naprawy powłoki 
poprzez malowanie naprawcze lub przemalowanie. 

Naprawiając powłokę, należy postępować zgodnie z instrukcjami 
malowania podanymi w niniejszym dokumencie. 

BEZPIECZEŃSTWO
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań konserwacyjnych, 
należy wziąć pod uwagę kwestie bezpieczeństwa. Wspina-
jąc się na dach i pracując na wysokości, należy zastosować 
odpowiedni sprzęt zabezpieczający Nie należy używać drabin 
jako platform roboczych. Zaleca się, by powierzać fachowcom 
prace konserwacyjne na stromych dachach i na wysokości lub 
w innych trudno dostępnych miejscach.

Dach stalowy może być bardzo śliski, gdy jest mokry! 

Ta broszura zawiera instrukcje dotyczące kontroli i konserwacji 
arkuszy powlekanej organicznie stali SSAB. Informacje odnoszą się 
do całej oferty powlekanych organicznie stali SSAB, niemniej jednak 
na końcu niniejszej broszury znajdują się dodatkowe instrukcje dla 
produktów GreenCoat Hiarc. 
 W przypadku prawidłowo przeprowadzanej konserwacji, pro-
dukty GreenCoat® zachowują swoje właściwości przez bardzo długi 
okres. Regularne kontrole i prawidłowa konserwacja zapewnią naj-
dłuższy możliwy okres użytkowania produktów ze stali GreenCoat®, 
takich jak dachy, fasady i systemy rynnowe. 
 Dzięki instrukcjom podanym w niniejszym dokumencie, można 
samodzielnie przeprowadzać kontrole i czynności konserwacyjne, 
można też powierzyć pracę fachowcom.
 Podczas poruszania się po dachu należy unikać możliwości uszko-
dzeń powłoki. Przykładowo, piasek lub kamienie przyklejone do 
podeszwy butów mogą spowodować zarysowania.

©Johanssons Plåt, Szwecja
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CZYSZCZENIE
Na ogół wystarczy opad deszczu, by utrzymać powierzchnię w czy-
stości. Jednak zanieczyszczenia takie jak liście i igły z drzew, powinny 
raz w roku być usuwane z dachu, rynien dachowych i systemów ryn-
nowych. Brud i kurz powodują ryzyko korozji poprzez utrzymywanie 
wilgoci na powierzchni arkusza. 
 Wszelkie osady brudu, których opad deszczu nie jest w stanie 
zmyć, można usunąć za pomocą wody i miękkiej szczotki albo 
poprzez mycie pod wysokim ciśnieniem (do 100 barów). Bardziej 
uporczywy brud można usunąć przy użyciu środka czyszczącego, 
przeznaczonego do powłok organicznych. Trudne plamy brudu 
można usunąć ściereczką nasączoną spirytusem mineralnym. 
Dawka detergentu powinna być zgodna z zaleceniami producenta. 
Następnie należy dokładnie spłukać lub użyć myjki wysokociśnie-
niowej.

Porady dotyczące mycia
•	Nieodpowiednie lub zbyt silne środki czyszczące mogą  
	 uszkodzić produkt.

•	Należy unikać rozpuszczalników organicznych czy ściernych  
	 produktów czyszczących.	

•	Powierzchnię należy spłukać dokładnie od góry do dołu tak,  
	 by wszelkie pozostałości detergentu zostały usunięte.	

•	Na koniec, należy przepłukać systemy rynnowe wodą. 
	 Należy usunąć wszelkie możliwe blokady i brud, następnie  
	 spłukać.

Systemy rynnowe
Systemy rynnowe powinny być czyszczone raz w roku. Zablokowa-
ne, częściowo zablokowane i brudne systemy rynnowe powodują 
problemy z oblodzeniem i korozją. Należy usunąć wszelkie możliwe 
blokady i brud, następnie spłukać. Jeśli to konieczne, należy oczy-
ścić cały system i naprawić wszelkie uszkodzenia. 

MALOWANIE NAPRAWCZE
Malowanie naprawcze jest pomocne w naprawianiu drobnych 
uszkodzeń, takich jak zarysowania. Odpowiednia farba zaprawko-
wa, która wysycha na powietrzu, może być nanoszona przy pomocy 
wąskiego pędzelka. Ważne jest, by zastosować farbę tylko tam, 
gdzie jest naprawdę potrzebna, ponieważ prawdopodobnie farba 
zaprawkowa stopniowo będzie się odbarwiać w odmienny sposób 
od farby nałożonej fabrycznie. 
 Nie wolno używać farb w sprayu.

•	Oczyść uszkodzony obszar za pomocą spirytusu mineralnego  
	 lub środka czyszczącego.	

•	Pomaluj uszkodzony obszar, nakładając 1 – 2 warstwy,  
	 w zależności od głębokości uszkodzenia. Jeśli uszkodzenie sięga  
	 w głąb tylko do warstwy podkładowej, wystarczy jedna warstwa  
	 farby. Jeśli uszkodzenie sięga w głąb do warstwy cynku, należy  
	 po wyschnięciu pierwszej warstwy nałożyć jeszcze jedną  
	 warstwę farby. 
	

NAPRAWA KOROZJI KRAWĘDZIOWEJ
Czasem może wystąpić korozja krawędziowa, która polega na tym, 
że cięta krawędź okapu dachu zaczyna rdzewieć, w szczególności 
na dachach łagodnie opadających. Aby upewnić się, że arkusz stali 
pozostanie nienaruszony, korozja krawędziowa powinna zostać po-
traktowana zgodnie z następującymi wskazówkami. W agresywnych 
środowiskach, może być wskazana ochrona narażonych krawędzi 
ciętych tuż po instalacji.

1.	 Wygładź lub zeskrob dowolną łuszczącą się lub odpryskującą  
	 powłokę lub pozostałości rdzy. Wygładź wąski przylegający  
	 obszar pokryty farbą oryginalną.

2.	 Usuń wszelką rdzę poprzez piaskowanie lub za pomocą  
	 stalowej szczotki.	

3.	 Oczyść powierzchnię alkalicznym środkiem odtłuszczającym.

©Plannja, Szwecja.
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4.	 Pomaluj przygotowany obszar podkładem antykorozyjnym  
	 za pomocą pędzla.	

5.	 Nałóż powłokę wierzchnią, również na wygładzoną  
	 powierzchnię. Jeśli wystąpiła korozja krawędziowa, należy  
	 szczególnie uważać, aby farba koniecznie pokryła całą  
	 krawędź ciętą. 
	
Na zachodzących na siebie arkuszach stalowych korozja krawędzio-
wa może być trudniejsza do naprawienia w wyżej opisany sposób, 
ponieważ dolna strona nie jest dostępna do czyszczenia. Uszczelnia-
nie krawędzi, tj. czyszczenie w wyżej opisany sposób, a następnie 
nałożenie masy szpachlowej na połączenia, może rozwiązać ten 
problem.

PRZEMALOWANIE
Przemalowanie arkusza stali powlekanej organicznie może być 
konieczne ze względu na odbarwienia, korozję lub po prostu w celu 
zmiany koloru. Przed podjęciem decyzji, by całkowicie przemalo-
wać całą powierzchnię, należy sprawdzić, czy przyleganie powłoki 
do podłoża jest odpowiednie. Jeśli przyleganie powłoki jest słabe, 
najlepiej jest skonsultować się z ekspertem w celu ustalenia i zapla-
nowania schematu przemalowania. 
 Należy pamiętać, że przemalowanie nie wydłuży okresu gwaran-
cji produktu, wręcz przeciwnie, gwarancja estetyczna traci ważność 
po przemalowaniu produktu. Przemalowana powierzchnia nie jest 
produkowana przez SSAB i dlatego nie jest objęta gwarancją  
GreenCoat®. Jeśli produkt został przemalowany przez SSAB, nie 
skraca to oryginalnego okresu gwarancji. 

Trudno jest podać dokładny czas, w którym należy przeprowadzić 
konserwację,  ponieważ okres trwałości powłok organicznych zależy 
od wielu czynników. Promieniowanie UV i zanieczyszczenia powie-
trza mają największy wpływ na powłoki organiczne, a trwałość 
różnych produktów jest różna. Należy przyjąć ogólną zasadę, że 
ciemne kolory powinny być wcześniej przemalowywane niż kolory 
jasne. Powierzchnia powlekana organicznie, która zostanie ponow-
nie pomalowana w odpowiednim czasie, gwarantuje wyjątkowo 
długi okres trwałości (do ponad 50 lat). Nawet jeśli ochrona  

zapewniana przez powłokę organiczną już nie działa, stal nadal 
jest chroniona przez powłokę cynkową. Aby dowiedzieć się, jaki 
jest okres gwarancji Państwa produktów, proszę sprawdzić doku-
ment gwarancji GreenCoat®.

Proszę pamiętać, że wygląd przemalowanej powierzchni może 
być odmienny od oryginalnego, dotyczy to zwłaszcza powierzchni 
wytłaczanych. 

Przemalowanie GreenCoat Hiarc
Stal GreenCoat Hiarc jest wykonana na bazie fluoropolimeru z po-
wierzchnią naturalnie nieprzylegającą i jest bardzo trudno uzyskać 
dobre przyleganie w przypadku konieczności jej przemalowania. 
Dlatego zaleca się powierzenie robót fachowcom. Jeżeli potrzebne 
jest określenie typu powłoki, proszę skontaktować się z SSAB.

Przemalowanie starych produktów GreenCoat®  
(za wyjątkiem GreenCoat Hiarc i GreenCoat Hiarc Max) 

•	 Sprawdź przyleganie starej powłoki poprzez zastosowanie  
	 testu przylegania farby z kreskowaniem krzyżowym.	  

•	 Usuń wszelkie odpryski lub płatki farby, stosując strumień  
	 wody pod ciśnieniem lub środek do usuwania farby.	

•	 Upewnij się, że nie uszkadza się warstwy cynku pod powłoką  
	 organiczną.	

•	 Usuń wszelką rdzę poprzez piaskowanie lub za pomocą stalowej  
	 szczotki.	

•	 Przemyj powierzchnię.	  

•	 Dokładnie spłucz od góry do dołu.	

•	 Przed nałożeniem nowej warstwy farby należy się upewnić,  
	 że powierzchnia jest sucha.	

•	 Sprawdź przydatność i przyleganie farby konserwującej poprzez  
	 malowanie próbne.	

•	 Jeśli trzeba, zastosuj podkład antykorozyjny.	  

•	 Pomaluj, nakładając 1 – 2 warstwy powłoki górnej.	

©Ruukki Construction Oy, Finlandia
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PANELE SOLARNE
Wszystkie powyższe instrukcje obowiązują również w odniesieniu 
do dachów z zamontowanymi panelami solarnymi. W przypadku 
paneli solarnych należy wziąć pod uwagę również następujące 
wskazówki.

Przed montażem
Przed zamontowaniem paneli solarnych należy ocenić stan dachu. 
W przypadku odkrycia wad lub uszkodzeń, należy naprawić je zgod-
nie z powyższymi instrukcjami. Zajęcie się wadami przed montażem 
paneli solarnych jest dużo prostsze i tańsze. Nienaprawione wady 
mogą prowadzić do niepotrzebnych uszkodzeń dachu. Brudny dach 
powinien zostać umyty przed montażem paneli słonecznych. 

Montaż
Należy przestrzegać dobryk praktyk budowlanych oraz używać łącz-
ników przeznaczonych specjalnie do danego typu dachu. Nie zaleca 
się montażu paneli słonecznych na dachu ocynkowanym, chyba że 
został wcześniej pomalowany. Panele słoneczne na ocynkowanym 
dachu powodują lokalne ryzyko korozji.
 Zaleca się rozmieszczanie paneli solarnych, zaczynając od grzbie-
tu dachu w stronę okapów, aby uniknąć niepotrzebnego obciążenia 
śniegiem.
 Ewentualne zarysowania lub inne uszkodzenia kolorowej powłoki 
spowodowane montażem paneli słonecznych należy natychmiast 
naprawić zgodnie z powyższymi instrukcjami. Nie wolno używać 
szlifierek kątowych z tarczami typu cut-off ani innych urządzeń 
generujących ciepło. Po montażu należy oczyścić teren prac i oto-
czenie zgodnie z powyższymi instrukcjami.

Konserwacja
Zwykły opad deszczu nie może umyć powierzchni pod panelami so-
larnymi tak odpowiednio, jak w przypadku odkrytych powierzchni. 
W trakcie regularnej kontroli dachu należy zwracać szczególną uwa-
gę na obszary pokryte panelami słonecznymi. Znaczne zabrudzenia, 
których nie zmył deszcz, powinno się usuwać zgodnie z instrukcjami 
czyszczenia podanymi powyżej. Należy usunąć wszelkie blokady  
(np. liście lub igliwie) pomiędzy dachem a panelami. 

REJESTR KONSERWACJI
Zaleca się prowadzenie dziennika przeprowadzonych robót kon-
serwacyjnych (środki czyszczące i materiały do malowania, meto-
dy pracy, temperatura i warunki pogodowe). Dokumentacja taka 
pomoże również w kolejnych pracach konserwacyjnych i podczas 
ponownego malowania w przyszłości.  

©Weckman Steel Oy, Finlandia



REGULARNE KONTROLE PYTANIA I ODPOWIEDZI
Powierzchnie stalowych arkuszy budynku muszą być kontrolowane regularnie, by umożliwić przepro-
wadzanie efektywnej konserwacji. W trakcie kontroli należy sprawdzić następujące pozycje i podjąć 
niezbędne działania. 

Do sprawdzenia Działanie

Uszkodzenie lub zadrapania  
na powierzchni

W zależności od zakresu i rodzaju uszkodzenia należy rozważyć, czy jest potrzebne malowanie 
naprawcze, przemalowanie, czy wymiana pojedynczych arkuszy.

Nagromadzenie brudu Należy usunąć nagromadzone zabrudzenia, takie jak liście i igły z drzew. Wszelkie osady brudu, 
których opad deszczu nie jest w stanie zmyć, można usunąć za pomocą wody i miękkiej szczotki 
albo poprzez mycie pod wysokim ciśnieniem (< 100 barów).

Brud w rynnach Należy usunąć wszelkie możliwe blokady i brud, następnie spłukać. Jeśli to konieczne, należy 
oczyścić cały system.

Korozja krawędziowa Należy dokładnie oczyścić skorodowane krawędzie i przemalować, stosując się do instrukcji 
podanych w niniejszym dokumencie.

Wystające przedmioty metalowe Należy usunąć luźne łączniki, nóżki nitów popowych, wióry czy inne przedmioty metalowe, 
ponieważ mogą powodować korozję.

Łączniki Wymień złe lub nieprawidłowo założone łączniki.

Zmiany wizualne (przebarwienia, 
oznaki kredowania)

Należy ocenić stan powierzchni i ustalić, czy niezbędne będzie czyszczenie czy przemalowanie. 

PROTOKÓŁ KONTROLI

Oznaczenie budynku

Adres

GreenCoat®, typ dachu, 	 kolor

GreenCoat®, typ fasady, 	 kolo

GreenCoat®, typ systemu rynnowego, 	 kolor

Otoczenie, 	 Rok i miesiąc instalacji	

Dane dotyczące pierwszej kontroli

Data 	 Kontrola przeprowadzona przez	

Komentarze (przeprowadzone działania)

Kontrole roczne

Data Komentarze i podjęte środki zaradcze Kontrola przeprowadzona przez		
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SSAB
SSAB od ponad 50 lat produkuje rozwiązania dla budownictwa i jest pionierem w rozwoju 
zrównoważonych stali powlekanych organicznie, których powłoki zawierają szwedzki olej 
rzepakowy.

SSAB to spółka z siedzibami w Skandynawii i Stanach Zjednoczonych, która oferuje pro-
dukty i usługi o wartości dodanej opracowane w ścisłej współpracy z klientami, tworząc 
w ten sposób mocniejsze, lżejsze i bardziej zrównoważone rozwiązania. SSAB ma zakłady  
produkcyjne w Szwecji, Finlandii i Stanach Zjednoczonych i zatrudnia pracowników  
w ponad 50 krajach. www.ssab.pl

ssab.pl/GreenCoat

SSAB oraz jej spółki zależne dołożyły wszelkich starań, by zapewnić poprawną treść niniejszej publikacji. Niemniej jed-
nak spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub niekompletne informacje. Sugestie i opisy zastosowań produk-
tów mają wyłącznie orientacyjny charakter. SSAB i jej spółki zależne nie ponoszą odpowiedzialności w tym zakresie.

Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana bez wyraźnej pisemnej zgody SSAB.

Ta broszura została wydrukowana przez drukarnię certyfikowaną zgodnie z Nordic Swan Ecolabel. Certyfikacja dotyczy 
firmy, która spełnia surowe wymagania środowiskowe i otrzymała licencję Nordic Ecolabel.

Licencja Nordic Ecolabel Printed Matter Nr 341362

Obserwuj GreenCoat® na

SSAB Poland Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 15
55-020 Żórawina
Polska
 
T +48 502 447 001
greencoat.pl@ssab.com

SSAB
SE-781 84 Borlänge
Sweden

 
T +46 243 700 00
F +46 243 720 00
greencoat@ssab.com 
samples.greencoat@ssab.com

SSAB Europe Oy
Harvialantie 420
FIN-13300 Hämeelinna
Finland
 
T +358 20 59 11
F +358 20 59 25080
greencoat@ssab.com
samples.greencoat@ssab.com

GreenCoat® jest dostępny w


